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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«ПромТехСтандарт» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 

(Росстандарт РФ) 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ»  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК»  

115404, РФ, г. Москва, 1-я Стекольная улица, дом 7с8а 

тел. + 7 (495) 201-92-93,  

e-mail: info@gerz-lab.ru 

Аттестат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13 
 

УТВЕРЖДАЮ  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛ «ГЕРЦ» 

 

______________Смирнов А.О. 

м.п. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05-5682-2021 от 18.05.2021 года 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «ГЕРЦ» 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ДРАМИНА" 

Место нахождения: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица 

Фучика, Дом 8, Литер А, Помещение 6-Н 

Телефон: +79313637825 Адрес электронной почты: 

drami.buh@gmail.com 

Наименование продукции: Изделия санитарно-технические: ванны акриловые "Classica", 

MBHR00115070, 150*70*44 MELODIA. Торговая марка «Melodia della 

vita». 

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СибПласт" 

Место нахождения: 630068, Россия, область Новосибирская, город 

Новосибирск, улица Приграничная, 8, ИНН 5403176260 

Технический регламент нормативные 

документы, устанавливающие 

требования к продукции 

ТУ 22.23.12-001-77550768-2017 

Испытано согласно требованиям: ТУ 22.23.12-001-77550768-2017 

Дата получения образца 04.05.2021 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Приняты следующие условные обозначения: 

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 

НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 

Наименование показателя 
Пункт 

стандарта 

Метод 

испытания 

Результаты 

испытаний 
Вывод 

Упаковка 1.4 4.9 Требование 

выполнено 
С 

Маркировка и комплектность 1.3 4.9 Требование 

выполнено 
С 

Размеры 1.1.3 4.2 Требование 

выполнено 
С 

Качество лицевой поверхности 1.1.4 4.1 Требование 

выполнено 
С 

Термическая стойкость 

функциональной поверхности 
1.1.5 4.3 Требование 

выполнено 
С 

Стойкость лицевой поверхности 

покрытия к мыльнощелочным 

растворам 

1.1.6 4.4 Требование 

выполнено 
С 

Стойкость к воздействию красящих 

веществ 
1.1.7 4.5 Требование 

выполнено 
С 

Механическая прочность 1.1.11 4.6 Требование 

выполнено 
С 

Наличие выпускного и переливного 

отверстий, диаметр, расстояние от 

пола до нижней кромки отверстия 

1.1.8 

1.1.9 

1.1.10 

4.2 Требование 

выполнено 
С 

Полный слив воды через выпуск 1.1.12 4.7 Требование 

выполнено 
С 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Проверенные образцы изделий соответствуют ТУ 22.23.12-001-77550768-2017 в части 

проверенных показателей. 

 

 

 

 

 

                                                                     Исполнитель                                              Куликов А.В. 

 


